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Raport z badań 2.2
według EN 10204

P R O D U C E N T

FREI Tomasz Frej
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
NIP 7393097476

O D B I O R C A

Przykładowa Firma Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
00-001 Warszawa

Z A M Ó W I E N I E

ZAM/2026/118
oferta CNC-00042, poz. 1

D E TA L

Pokrywa FL-0428

N R  R Y S U N K U

FL-0428 rew. B

I L O Ś Ć

200 szt.

W Y K O Ń C Z E N I E

surowe

M AT E R I A Ł

EN AW-6082 T6

N O R M A

EN 573-3

Potwierdzamy, że wyroby dostarczone w ramach zamówienia są zgodne z wymaganiami zamówienia. Poniżej wyniki
badań na podstawie kontroli niespecyficznej (wyroby wykonane tym samym procesem). Dokument typu 2.2 według
EN 10204.

W Y N I K I  P O M I A R Ó W Zmierzono 3 szt. z partii 200 szt. Wymiary w mm.

N R W Y M I A R N O M I N A Ł TO L E R A N C J A P R Z Y R Z Ą D 1 2 3 W Y N I K

1 Ø 85 h7 85 +0 / −0,035 mikrometr 84,982 84,985 84,979 OK

2 Długość 80 80 ±0,05 wysokościomierz 80,02 80,01 80,03 OK

3 Ø 48 H8 48 +0,039 / 0 średnicówka 48,021 48,018 48,024 OK

4 4× M4-6H sprawdzian OK OK OK OK

5 Wygląd, krawędzie stępione wzrokowo OK OK OK OK

U W A G I

Przykładowy dokument.

W Y N I K

zgodny
W Y S TA W I Ł

Kontrola jakości FREI

podpis
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