
F R E I N R  D O K U M E N T U  /  D O K U M E N T- N R .

FAI CNC-00042/1
Data / Datum: 30.10.2026

Raport pierwszej sztuki (FAI)
Erstmusterprüfbericht (FAI)

P R O D U C E N T  /  H E R S T E L L E R

FREI Tomasz Frej
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
NIP 7393097476

O D B I O R C A  /  K U N D E

Przykładowa Firma Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
00-001 Warszawa

Z A M Ó W I E N I E  /  B E S T E L L U N G

ZAM/2026/118
oferta / Angebot CNC-00042, poz. 1

D E TA L  /  T E I L

Pokrywa FL-0428

N R  R Y S U N K U  /
Z E I C H N U N G S - N R .

FL-0428 rew. B

I L O Ś Ć  /  M E N G E

200 szt. / Stk.

W Y K O Ń C Z E N I E  /  O B E R F L Ä C H E

surowe
unbehandelt

M AT E R I A Ł  /  W E R K S T O F F

EN AW-6082 T6

N O R M A  /  N O R M

EN 573-3

W Y T O P  /  PA R T I A  /
S C H M E L Z E  /
C H A R G E

P-26-0815

Ś W I A D E C T W O  M AT E R I A Ł U  /
W E R K S T O F F Z E U G N I S

MT-2026-4471 EN 10204 3.1

S P R A W D Z O N O  /  G E P R Ü F T

✓ Rysunek i rewizja zgodne z
zamówieniem

Zeichnung und Revision laut
Bestellung

✓ Materiał zgodny z zamówieniem
Werkstoff laut Bestellung

✓ Wykończenie zgodne z
zamówieniem

Oberfläche laut Bestellung

W Y N I K I  P O M I A R Ó W  /
M E S S E R G E B N I S S E

Pierwsza sztuka z partii, sprawdzona przed dalszą produkcją. Wymiary w mm. / Erstes Teil des Loses, vor
der weiteren Fertigung geprüft. Maße in mm.

N R
N R .

W Y M I A R
M E R K M A L

N O M I N A Ł
N E N N M A S S

TO L E R A N C J A
TO L E R A N Z

P R Z Y R Z Ą D
M E S S M I T T E L

1 .  S Z T.
1 .  S T K .

W Y N I K
E R G E B N I S

1 Ø 85 h7 85 +0 / −0,035 mikrometr 84,982 OK

2 Długość 80 80 ±0,05 wysokościomierz 80,02 OK

3 Ø 48 H8 48 +0,039 / 0 średnicówka 48,021 OK

4 4× M4-6H sprawdzian OK OK

5 Wygląd, krawędzie stępione wzrokowo OK OK

U W A G I  /  B E M E R K U N G E N

Przykładowy dokument. Musterdokument.

W Y N I K  /  E R G E B N I S

zgodny
in Ordnung

S P R A W D Z I Ł  /  G E P R Ü F T  V O N

Kontrola jakości FREI

podpis / Unterschrift

D ATA  /  D AT U M

30.10.2026
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